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Cabo Duck com fios rompidos – Causas?
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Conectores no Cabo Duck
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Distribuição das correntes no cabos
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Resultados Experimentais
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Cabo Duck Novo - Perdas em 60 Hz
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Conclusões:

a) Cabos elétricos não envelhecem na condutividade dos fios 

condutores;

b) Dependendo das condições ambientes, a superfície dos fios 

envelhecem e a resistência elétrica do cabo se eleva com o tempo –

a corrente tem dificuldades de passar entre fios e entre camadas;

c) Se elevam as dificuldades de conexões com fios de cabos 

degradados superficialmente;

d) Com o envelhecimento superficial, se eleva também a 

emissividade – dissipa mais calor – a capacidade de corrente pode 

ficar inalterada.
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